MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Zusammensetzung von Beton

Zusammensetzung von Beton

Beton wird aus den Ausgangsstoffen Zement, Wasser und Gesteinskérnungen
hergestellt. Weiterhin konnen Zusatzmittel und Zusatzstoffe sowie Fasern
hinzugefiigt werden. Die naturlichen Rohstoffe stammen meist aus der Region der
ey




Mame des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
01.08.2021

Zusammensatzung von Baton

Datum:
Thema des Fachberichts

Die geometrischen, physikalischen und chemischen Anforderungen an die
Eigenschaften von Gesteinskérnungen werden in Abhangigkeit der Verwendungsart



Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Trenn- und Mischsystem

Trenn- und Mischsystem

Aus hygienischen Griinden gehort die Abwasserbeseitigung mit zu den wichtigsten
Aufgaben in der Gebaudetechnik. Die Abwasserleitungen haben die Aufgabe, das




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichts Trenn- und Mischsystem

Mischsystem
In einem Mischsystem wird das Schmutz- und Regenwasser einer gemeinsamen
Abwasserreinigung zugefiihrt.




Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Stralenguerschnitt
StralRenquerschnitt

Der Strallenquerschnitt beschreibt den lotrechten Schnitt einer Stralle im rechten
Winkel zur StraRenachse. Er umfasst den Verkehrsraum sowie die notwendigen




Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichts Strafenquerschnitt

Platzverhaltnissen. In Bereichen von Baustellen oder in verkehrsberuhigten
Bereichen kénnen geringere Breiten moglich sein.




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Strafenquerschnitt

Orientierung im Verkehrsraum. Innerorts sind mit Ausnahme von anbaufreien
StadtstralRen keine Bankette angeordnet, da dort in der Regel ein Gehweg an den
Randstreifen anschlief3t.




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Stralenaufbau
StralRenaufbau

Zur Aufnahme von Verkehrslasten bestehen StraRen aus mehreren Schichten. Es
wird allgemein unterschieden in Untergrund, Unterbau und Oberbau.




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichis Stralenaufbau

» Frostschutzschicht (kurz FSS)
Smpttarh'agsmid'tt sowie Wassergebundene Oberflache mit oder ohne
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MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichts Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflichen

Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen

Die Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflichen (kurz
RStO) sind ein in Deutschland giltiges technisches Reg und werden von der




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflichen

Es stnd ke;rte Frusischuizma&-nahmn nutwendlg, wenn der Unteagmnd




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Stahlbeton
Stahlbeton

Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus den beiden Komponenten Beton und
Bewehrungsstahl. Der Verbund beider Komponenten entsteht durch die Verklebung
des Bindemittels Zement mit der Rippung des runden Bewehrungsstahls. Beton hat




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichis Stahlbeton

Voraussetzung fiir die Anwendung des Verbundwerkstoffs Stahlbeton sind die in
etwa gleich groRen Warmeausdehnungskoeffizienten (10 nach den
Stahlbetonnormen) von Stahl und Beton, was bei Temperaturanderungen in etwa




Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichis Putz
Putz

Als Putz bezeichnet man einen Belag aus Martel, der an Auen- und Innenwanden
sowie Decken aufgebracht wird. Je nach Einsatzart erfiillt der Putz verschiedene




Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichis Putz
Materialien

Fulze Imnnan aus vielerlei Materialien bestehan Tradmmll bestehen sie aus




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichis Putz

bestimmten Zusatzstoffen und Pigmenten und anschlieendes Polieren und
Wachsen der obersten Putzschicht eine marmorahnliche Oberflache schaffen.




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Estrichartan
Estricharten

Als Estrich bezeichnet man in Deutschland und Osterreich den Aufbau des

FuRbodens als ebenen Untergrund fiir FuRbodenbelage. Estriche werden je nach
- —




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichis Estricharten
Estriche nach Konstruktionsart

Entsprechend ihrer Konstruktion bzw. der Verbindung des Estrichs zum tragenden
Untergrund und ihrer Funktion werden Estriche unterschieden in:
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MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichts Bodenverfestigung im Sirafenbau

Bodenverfestigung im Stralenbau
Bcdwerfeshgungen sind Vetfahren bei denen die W@Erstandsférgngkalt des




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichts Bodenverfestigung im Strafenbau

Herstellung von Boden-Bindemittel-Gemischen mit hohen Bindemittelgehalten und
besonderen Anforderungen an die Homogenitat und Reproduzierbarkeit (z. B.
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MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichis Bodenarten und Bodenklassen

Bodenarten und Bodenklassen

Im Baugewerbe wurden Béden nach der Lésbarkeit und den erdbautechnischen
Eigenschaften bisher in insgesamt sieben Boden- und Felsklassen (vereinfachend oft
Bodenklassen genannt) unterteilt. Sie sind Grundlage fiir die Auswahl geeigneter
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Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichis Bodenarten und Bodenklassen

Oftmals werden in Ausschreibungen weiterhin die Bodenklassen der DIN 18300
verwendet. Dies liegt vor allem an der noch mange




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Bitumen
Bitumen

Bltuman ist die Bezeichnung fir die bei der schonenden Aufbereitung von Erddlen
onnenen, dunkelfarbigen, halbfesten bis springharten, klebrige




Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichis Bitumen

Die meisten Bitumenprodukte sind bei normaler Umgebungstemperatur nicht
verarbeitbar oder forderbar, da Bitumen bei Umgebungstemperatur normalerweise
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MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Bewehrung
Bewehrung

Als Bewehrung bezeichnet man Stahl - oder Fasern, die in den Beton eingelegt sind
und Zugkrafte aufnehmen kénnen. Zur Verlegung der Bewehrung wird ein

Bewehrungsplan erstellt. Die Bewehrung kann sowohl zur Aufnahme von Zugkraften




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Bewehrung

die notige Betoniiberdeckung deutlich geringer aus, was schlankere Bauteile und
einen niedrigeren Materialverbrauch ermdglicht. Gleichzeitig kénnen vor allem
Textilbewehrungen zum Teil hohe Lasten aufnehmen.




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Betonarten
Betonarten

Betonarten konnen aufgrund ihres vielfaltigen Einsatzbereichs nach
unterschiedlichen Kriterien gegliedert werden. Eine Differenzierung kann anhand der
Rohdichte, der Druckfestigkeit, der Verarbeitung und besonderer Eigenschaften

vorgenommen werden.




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichis Betonarten

* Frischbeton: Beton, der noch verarbeitet werden kann. Man unterscheidet
verschiedene Konsistenzbereiche - steif, plastisch, weich und flieRfahig.
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Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Baukalke
Baukalke

Baukalk ist ein Bindemittel, das im Bauwesen als Baustoff verwendet wird. Es dient
zZur ﬂersteilung von Kalkmortel, der als Mauer- und Putzmortel eing?setzt wird. Im




Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Baukalke

Die Gruppe der Kalke mit hydraulischen Eigenschaften umfasst laut Norm den
hydraulischen Kalk (Kurzzeichen HL), den natiirlichen hydraulischen Kalk




MName des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Baufugen
Baufugen

Eine Fuge ist im Bauwesen ein gewollter oder toleranzbedingter Spalt oder
Zwischenraum zwischen zwei Teilbereichen, Bauteilen oder Materialien. Neben
einem bautechnischen Zweck kann sie auch der Gestaltung dienen.

Man unterscheidet unterschiedliche Fugenarten.




Mustermann, Max

MName des/der Auszubildenden:
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Baufugen

Langenanderungen (sogenanntes Kriechen). Durch die Fuge werden die hieraus
entstehenden Krafte (Zwangungen) ebenso vermieden, wie unkontrollierte Risse

innerhalb von Bauteilen oder an Anschlussstellen.




